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C] R[(m
2

·K)/W] 
Aussen Standard  -14.600 0.040  
Aussen stark belüftet  -14.600 0.130  
Innen Standard  20.000 0.130  
Innen Wärmestrom aufwärts  20.000 0.100  
Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000    

Material [W/(m·K)]

Aussenputz 0.870
Beton armiert (mit 2% Stahl) 2.500
Fichte, Tanne 0.140
Holzspanplatte 600 0.110
ISOVER ISOTHERM GD 0.035
Innenputz 0.700
Modulbackstein Einstein 0.440
PB M 032 032 0.032
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